
 

 

 

 

 

ESCUELA DE VERANO UNLP 2016 

 

 

1.  Denominación del Curso:  

“CONTROL DEL BIODETERIORO DE MATERIALES” 

 

2. Docentes a cargo: 

- Docente Coordinador por la UNLP:  

Dr. Guillermo Blustein: Profesor Adjunto, Química Orgánica, Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales, UNLP. 

Magíster Gabriel Darío Keil: Profesor Adjunto, Industrias de Transformación Mecánica, 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. 

Dra. Miriam Cristina Pérez: Jefe de Trabajos Prácticos, Zoología General, Facultad de 

Ciencias Naturales y Museo, UNLP. 

- Docente invitado de otra universidad: Dra. Vilma Gabriela Rosato: Profesora Adjunta, 

Tecnología de Materiales, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata. 

- Otros docentes colaboradores: 

Dra. Marisa Rosana Viera: Profesora adjunta, Química (curso de correlación para 

Ingeniería), Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. 

Dra. Marta Cecilia Deyá: Jefe de Trabajos Prácticos, Electroquímica, Facultad de 

Ingeniería, UNLP. 

Dra. Sandra Gabriela Gómez de Saravia: Jefe de Trabajos Prácticos, Zoología 

Invertebrados I, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 

Dra. Natalia Bellotti: Ayudante Diplomado, Química Orgánica, Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo, UNLP. 

Lic. Mónica Adriana Murace: Jefe de Trabajos Prácticos, Protección Forestal, Facultad 

Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. 



 

Magíster María Eleana Spavento: Profesora Adjunta, Industrias de Transformación 

Mecánica, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. 

Dr. Diego Ruiz: Jefe de Trabajos Prácticos, Química Orgánica, Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales, UNLP. 

 

3. Fundamentación: 

Todos los materiales, en mayor o menor medida, interactúan con el medio ambiente que los 

rodea y sufren cambios. Estos cambios pueden ser tanto en su apariencia (estéticos) como 

en sus propiedades. En general esos cambios conducen a una disminución de la vida útil de 

las estructuras, provocan perjuicios sociales y grandes pérdidas económicas. Las estructuras 

expuestas a la intemperie sufren una constante agresión del medio a través de factores 

abióticos (radiación ultravioleta e infrarroja, humedad, precipitaciones, salinidad y todo 

tipo de agentes corrosivos) que llevan al deterioro de los materiales mediante una serie de 

mecanismos químicos, mecánicos y físicos. Por otro lado, gran parte del deterioro de 

estructuras y sistemas industriales se debe a la acción de agentes biológicos (micro y 

macroorganismos) que utilizan estos sustratos para obtener energía o completar su ciclo de 

vida. 

Por lo expuesto, queda claro que cualquiera sea la naturaleza de los materiales utilizados 

para realizar una obra o estructura, deben aplicarse métodos de protección para alargar lo 

más posible su vida útil. En muchos casos, los materiales utilizados como método de 

protección pueden ser colonizados por distintas clases de organismos conduciendo a un 

deterioro de los mismos; quizá el caso más común sea el de las pinturas y recubrimientos. 

El curso que se propone plantea un enfoque interdisciplinario a la problemática del 

biodeterioro de distintos materiales. Fundamentalmente se pretende destacar por un lado la 

importancia de la estructura de los distintos materiales (metales, cemento-hormigón, 

madera, recubrimientos protectores y materiales sumergidos) como medio para poder 

entender los variados mecanismos de biodeterioro. Por el otro se desarrollará el marco 

teórico sobre los aspectos biológicos de cada uno de los organismos involucrados en el 

biodeterioro (hongos, bacterias, biofilms, líquenes, organismos incrustantes, etc.). Se 

pondrá el foco en los métodos de control más utilizados, su impacto y las nuevas tendencias 

en cada uno de los materiales analizados.  



 

Como se trata de una primera aproximación a esta disciplina, los contenidos son generales 

y a su vez básicos por lo que resultarán accesibles y de interés, para alumnos con formación 

en diferentes áreas del conocimiento. Se analizarán en profundidad conceptos 

fundamentales relacionados con la protección de materiales y se discutirán desarrollos 

especiales para aplicaciones específicas. 

 

4. Objetivos: 

- Definir el concepto de deterioro y biodeterioro de materiales. 

- Relacionar la estructura de los materiales con los mecanismos de biodeterioro provocado 

por los distintos agentes biológicos. 

- Definir las pautas para poder implementar un sistema de control adecuado conociendo la 

relación material-agente biológico. 

- Poder familiarizarse con los métodos actuales de control del biodeterioro. 

- Discutir las tendencias que sean más amigables con el medio ambiente 

- Mostrar la relevancia del uso de productos químicos más seguros en el control del 

biodeterioro. 

- Destacar la importancia de la utilización de productos renovables (derivados de biomasa) 

para la generación de productos para el control de organismos biodeteriorantes. 

- Discutir casos de intervención en problemas reales de biodeterioro. 

 

5. Perfil del estudiante: 

Los contenidos desarrollados a lo largo del curso podrán ser de utilidad para profesionales 

y/o alumnos de Posgrado con formación, en las áreas de: Ciencias Naturales, Ciencias 

Agrarias y Forestales, Ciencias Exactas (Química y Bioquímica), Ingenierías (Química y de 

Materiales). 

 

6. Contenidos: 

UNIDAD I: MATERIALES METÁLICOS-CORROSIÓN MICROBIOLÓGICA 

Principios generales: Corrosión. Formación de biofilms bacterianos sobre superficies 

metálicas: mecanismos y consecuencias. Técnicas de estudio: i) microbiológicas clásicas 

(cultivos, recuentos), moleculares (PCRDGGE. FISH), microscopias (SEM, CLSM); ii) 



 

análisis de superficies; iii) métodos electroquímicos. Prevención y control. Presentación y 

discusión de casos prácticos de corrosión microbiológica. 

UNIDAD II: PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS 

Generalidades de pinturas. Degradación de la pintura en lata por bacterias celulolíticas. 

Biocidas: clasificación, mecanismos de acción, aplicación y bioensayos. Alternativas: 

espesantes no celulósicos. Hongos colonizantes y/o biodeteriorantes. Conceptos básicos 

sobre hongos, clasificación, ciclos de vida y mecanismos de fijación. Hongos ambientales: 

colonización y desarrollo sobre recubrimientos. Mecanismos de biodeterioro. Métodos de 

control. Biocidas: clasificación, mecanismos de acción, aplicación y bioensayos, 

cuestionamientos ambientales y de salud. Otros métodos de control. 

UNIDAD III: INCRUSTACIONES BIOLÓGICAS 

Definición y breve reseña histórica. Influencia de los factores abióticos. Acción del 

“fouling” sobre los objetos sumergidos. Metodología para su estudio: ensayos de 

laboratorio y de campo. Principales organismos incrustantes, ciclos de vida y mecanismos 

de fijación. “Fouling” dulceacuícola. Bioinvasiones. Presentación y discusión de casos 

prácticos. 

UNIDAD IV: PINTURAS ANTIINCRUSTANTES 

Tipos de pinturas antiincrustantes y mecanismo de acción: matriz soluble e insoluble, 

autopulimentables (self polishing coatings), fluoropolímeros y siliconas. Pigmentos 

antiincrustantes metálicos. Biocidas de refuerzo (boosters). Antifoulants alternativos: 

valorización de metabolitos secundarios de plantas terrestres 

Otros métodos de control. Casos de estudio. 

UNIDAD V: BIODETERIORO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Las rocas naturales y artificiales. El hormigón, composición y características. Agentes 

biodeteriorantes: cianobacterias, microalgas, líquenes, plantas y aves. Características y 

modos de acción. Métodos de control del biodeterioro. Presentación de casos de estudio e 

intervención en estructuras del Patrimonio Arquitectónico. 

UNIDAD VI: MADERA COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 

La madera como sustrato de los agentes biológicos de deterioro: generalidades. Hongos 

xilófagos como principales agentes de deterioro de la madera en uso: generalidades; 

mecanismo de deterioro; tipos y diagnóstico del deterioro fúngico a nivel macro y 



 

microscópico; daños; prevención: tratamientos químicos de la madera. Preservadores: 

concepto; clasificación; cuestionamientos ambientales; alternativas a los de uso 

actual. Recubrimientos: pinturas, barnices y lasures. 

 

7. Modalidad: presencial 

 

8. Metodología: 

El curso se encuentra organizado en cinco unidades temáticas, que se desarrollarán a lo 

largo de 30 horas reloj. Unidad 1 (seis horas), Unidad 2 (seis horas), Unidad 3 (tres horas), 

Unidad 4 (tres horas), Unidad 5 (cuatro horas) y Unidad 6 (seis horas). Se plantea además 

dos horas de consulta. Se consideran además 10 horas no presenciales para la realización 

del trabajo monográfico, para la aprobación del curso. 

- Tipo de actividades teóricas y prácticas: Clases y exposiciones teóricas y teórico-

prácticas, lecturas y resolución de alguna problemática puntual. 

- Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Dictado de clases teóricas a través del uso de cañón 

de proyección y pizarrón, la resolución de problemas, el análisis de lecturas de temáticas 

actuales y relevantes y la resolución de cuestionarios. 

 

9. Forma de Evaluación y fecha límite de presentación: 

- Certificado de asistencia: concurriendo al 80% de las clases del curso. 

- Certificado de aprobación (acreditación del curso): 80% de asistencia + la realización de 

un trabajo monográfico relacionado con la temática del curso (30 días). 
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11. Dirección de e-mail del profesor Coordinador: 

Dr. Guillermo Blustein: antifouling@cidepint.gov.ar 
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